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Bevezetes

Az Acélmax Szolgaltaté és Kereskedelmi Zrt. (tovabbiakban Megrendel0) megbizta a TPA HU Kft-t a
Sajokeresztiar ,,BEM” Iparteriilet 03/14, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/22 hrsz-u terilletén talalhat6 anyagok
vizsgalataval, kérte az anyagok geotechnikai vizsgalatanak elkészitését, illetve foldmlanyagként valo

besorolasat.

TPA HU Kft. Budapest Laboratérium Miskolc Egysége a megbizas alapjan elkészitette az anyagok e-UT
06.02.11:2007 ,Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai” Gtugyi miszaki el6iras

szerinti foldm{anyagként val6 besorolhatésag vizsgalatat.

Vizsgalatok

A vizsgalatokhoz sziikséges minta mintavétele 2020.07.15-én tortént, 2020.07.15-én érkezett a TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egységébe, ahol a vizsgalatok készultek.

Budapest Laboratérium a Nemzeti Akkredital6 Hatdsag altal NAH-1-1248/2019 szamon akkreditalt vizsgalo
laboratérium. A vizsgalatok a hatalyos szabvanyokban szerepl6 elGirasok betartasaval zajlottak. A vizsgalatok

soran alkalmazott eszk6zok, berendezések hitelesitettek, kalibraltak.

A beérkezett minta jelolése a kovetkez0:

Minta
TPA minta azonositdé  MIS/2020/04027

A jelentéshez az aldbbi vizsgalatok kerultek elvégzésre:

» Szemeloszlas meghatarozasa MSZ 14043-3:1979 3.4. szerint
» Szervesanyag tartalom meghatarozasa MSZ 15296:1999 4. szerint

Laboratoriumi vizsgalati eredmények

Talajmechanikai vizsgalatok

Szemeloszlds meghatdrozdsa MSZ 14043-3:1979 3.4. szerint

A vegyes eljarasos szemeloszlast a cimben szerepld szabvany altal el6irt szitasoron végeztuk.

A vizsgalatok eredményeit a kovetkez6kben értékeljuk, illetve soroljuk osztalyokba.
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Sajokeresztur ..BEM” 1. agglomerat

Minta megnevezése: MI1S/2020/04027

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)
Sajokeresztar ,,BEM” 11. siderit
Minta megnevezése: MI1S/2020/04028

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: M-1 (kivalé foldmiianyag)
Sajokeresztar . BEM” 111. agglomeréat
Minta megnevezése: MI1S/2020/04029

A talajok minésitése a foldmianyagként valo alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Sajokeresztir ..BEM” 1V. agaglomerat

Minta megnevezése: MI1S/2020/04030

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Sajokeresztur ,BEM” V. miiké

Minta megnevezése: MI1S/2020/04031

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-3 (megfelelé foldmiianyag)
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Sajokeresztur .. BEM” VI. finomszemcsés vas

Minta megnevezése: MI1S/2020/04032

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Sajokeresztir .BEM” VI11. mészkétdrecs

Minta megnevezése: MI1S/2020/04033

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Sajokeresztir .BEM” XVI. reve

Minta megnevezése: MI1S/2020/04039

A talajok minésitése a foldmianyagként valo alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-3 (megfelelé foldmiianyag)

Sajokeresztur .. BEM” XVI1I. agglomeréat

Minta megnevezése: MI1S/2020/04040

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-4 (elfogadhat6 foldmiianyag)

Sajokeresztur .. BEM” XVI111. agglomerat

Minta megnevezése: MI1S/2020/04038

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-2 (jo6 foldmiianyag)
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Sajokeresztir . BEM” XX. vasérc

Minta megnevezése: MI1S/2020/04037

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-2 (jo6 foldmiianyag)

Sajokeresztur . BEM” XXI1.

Minta megnevezése: MI1S/2020/04041

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Sajokeresztur . BEM” XXI11I.

Minta megnevezése: MI1S/2020/04042

A talajok minésitése a foldmianyagként valo alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Sajokeresztir . BEM” XXI1V. mészkdtorecs

Minta megnevezése: MI1S/2020/04034

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atiigyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Sajokeresztar . BEM” XXV. mészk8torecs

Minta megnevezése: MI1S/2020/04035

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmasséa tehet6 foldmilianyag)
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Sajokeresztar .BEM” XXVI. mészkdtorecs
Minta megnevezése: MI1S/2020/04036

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.1. pont 4.6 tablazat alapjan: M-5 (kezeléssel alkalmassa tehet6 foldmilianyag)

Szervasanyaq tartalom meghatarozasa MSZ 15296:1999 4. szerint

Sajokeresztar ,,BEM” 1. agglomerat
Minta megnevezése: MI1S/2020/04027

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)
Sajokeresztar ,,BEM” 11. siderit
Minta megnevezése: MI1S/2020/04028

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)
Sajokeresztar ,,BEM” 111. agglomeréat
Minta megnevezése: MI1S/2020/04029

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztar ,,BEM” 1V. agglomeréat
Minta megnevezése: MI1S/2020/04030

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)
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Sajokeresztur ,BEM” V. miiké

Minta megnevezése: MI1S/2020/04031

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztur .. BEM” VI. finomszemcsés vas

Minta megnevezése: MI1S/2020/04032

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztir .BEM” VI11. mészkétdrecs

Minta megnevezése: MI1S/2020/04033

A talajok minésitése a foldmianyagként valo alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztir .BEM” XVI. reve

Minta megnevezése: MI1S/2020/04039

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztur .. BEM” XVI1I. agglomeréat

Minta megnevezése: MI1S/2020/04040

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)
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Sajokeresztur .. BEM” XVI1I11. agglomerat

Minta megnevezése: MI1S/2020/04038

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztir . BEM” XX. vasérc

Minta megnevezése: MI1S/2020/04037

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztar ,.BEM” XXI1.
Minta megnevezése: MI1S/2020/04041

A talajok minésitése a foldmianyagként valo alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajoékeresztur ,,BEM” XXI11.
Minta megnevezése: MI1S/2020/04042

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztir . BEM” XXI1V. mészkétorecs

Minta megnevezése: MI1S/2020/04034

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

elGiras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)
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Sajokeresztar . BEM” XXV. mészk8torecs

Minta megnevezése: MI1S/2020/04035

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Sajokeresztir . BEM” XXVI. mészkétorecs

Minta megnevezése: MI1S/2020/04036

A talajok minésitése a foldmianyagként val6 alkalmassag szerint az e-UT 06.02.11:2007 atilgyi miszaki

el6iras 4.2.2.2. pontja alapjan: S-1 (kissé szerves)

Javaslatok:

Az emlitett Gtlgyi miszaki elGirds szerinti besorolasok tobb esetben az M-5 ,kezeléssel alkalmassa tehet6”
kategoriat jeldl mely kezelés jelentheti az anyag szaritasat, illetve nedvesitését a vizsgalt viztartalomhoz képest,
mely kezeléssel az anyag atsorolhatéva valik kedvezObb kategériaba. Tovabba ezen tilmenben a muszaki
tartalom ismeretében az anyagokhoz egyéb javité foldmlianyag hozzakeverésével kedvezdbb besorolasi

kategoriak érhetdk el.

Hivatkozott szabvanyok és szabalyozasok

e-UT 06.02.11:2007 Utak és autopalydk altalanos geotechnikai szabalyai
MSZ 14043-3:1979 Talajmechanikai vizsgalatok. Szemeloszlas meghatarozéasa
MSZ 15296:1999 Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak vizsgélati eszkézei,

mérése és mindsitése

11
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Mellékletek

Azonosito

Targy

Kiad6

MIS/2020/04027

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04028

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04029

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04030

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04031

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04032

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04033

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04034

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04035

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04036

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04037

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04038

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04039

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04040

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04041

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.

MIS/2020/04042

Vizsgalati jegyz6konyv

TPA HU Kft.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A NAH 2ltal NAH-1-1248/2019
szamon akkreditalt
vizsgalélabaratérium.

=
o
>

A vizsgélati jeqyz6konyv 2 szémozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

. . 5 : i zama:

Megrendelb (UnyéI).. 3A7(9:1elsrgglér§gtur Rékécezi utca 107. Mmta’s- a a S 2020,04027
Kivitelez6 (vallalkozo): lkt.szam:  MIS/

Beépités vagy Sajékeresztiur "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
szarmazas helye: 03/17,03/18,03/22 hrsz. Mintavétel idépontia:  15.07.2020 11

Kilsé azonosito: l. agglomerat

MSZ 4488:1976 (visszavont

Kapcsol6dé dokumentumok azonositéi: Mintavétel modja:  szsbviny) 42 éo 44
Mintavételi jegyzékonyv: MIS/2020/04027_5.01 Beérkezés idépontia:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04027. Vizsgélat idepontia:  2020.07.17

Szabvényos megnevezés homokos iszapos kavics (sssiGr) | Réteg megnevezése Toltéstest ey " gy
3:1979 3.4 pont (visszavont szabvény)
- Szarmazasi hely (gyarntém) Sajokeresztir "BEM" - I. agglomerat e e S?:t':::t’ts;'fs
ji Orithetdségének és tomorségénel 2 = -
Talajok tdmorithy t‘lizsgé]nat: t gének v pdmax ertek [glcm ] N = S
MSZ 14043-7:1981 fliggelék nélkil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 53 1000
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom Iv [%] 5,9 48 1903?;50
A talajt alkotd fazisok térfogat-, és t¥megaranyai . 32 2

(viztartalom meghatarozsks:iz MSZ 14043-6:1680 4.2 Természetes viztartalom [%] 7.8 24 88,0

= e 16 86,3

Folyasi hatar W, [%] - 12 80,4

Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W, [%)] R 8 74,2

Konzisztenciahatarok - - 4 65,0

MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 58,8

g — 1,000 54,1

Konzisztencia index I - 0.5000 49,6

0,2500 44,1

Viztartalom [%] - - - 5 = . 0,1250 35,7

0,0630 27,4

18.4

Széraz térfogatsiiriség [g/cm’] - - - - - - 8,8322 13’ 5

0,0233 12,3

. |Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% | d60 d30 a0 | [29123 27

Osszetétel 0-0052 e

jellemz6k | 449 | 314 | 274 0,0 | 2,3805 | 0,0826 | 0,0212 | [0'0033 0.8

Cu Cc
112,38 0,14

A laboratérium a megrendeld kivansagara az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

| Eszkdz neve (sz;éma):Proctor téméritdgép 37 Uveghdmérd (0-200°C) 42/07.X, Szaritészekrény (Binder) 940069, Digitélis mé_rleg (Metlle-
Uveghémérd (27/2005.1V), Menz(ra, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande készilék CAS 01, Digitalis mérleg (Kem) 17011541, 1zitd kemence

mérést / vizsgalatot végezte:

3 1-380»Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,

———
=1 T8

Kelt: cAs

Hora Nikolett laborans

Miskolc 17.07.2020

Qdrk

miiszaki tartalomért felelGs.

1. oldal

A vizsgalati jegyz6kényvben szerepld vizsgélati eredmények csak a megvizsgélat égyedekre vonatkoznak.

Ezen vizsgalati jegyz6konyv, a vizsgal6 laboratérium irdsbeli engedélye nélkill, csak telies terjedelmében masothaté!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység .
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

R — =
A NAH éltal NAH-1-1248/2019
szamon akkreditalt
.vizsgaldlaboratérium.

3>

A vizsgélati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

”
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Talajmechanikai vizsgalatok
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2. oldal

A vizsgélati jegyz6kdnyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgélat.egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kift.

3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2.

Budapest Laboratoérium Miskolc Egység

i VIZSGALATI JEGYZOKONYV

——————————
A NAH éital NAH-1-1248/2019 /
szamon akkreditalt P
vizsgaldlaboratorium. -
| |

A vizsgélati jeqyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

P . Acélmax Zrt. Minta szama:
M'e.grendelo (Unyél)' 3791 Sajokeresztar Rakoczi utca 107. Ikt.szam: - MIS/ 2020/04028
Kivitelezé (vallalkozo): ‘ ) S
Beépités vagy Sajokeresztar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
szarmazss Jolye: ﬂsl;izigﬂ:s,os/zz s Mintavéte! idépontja:  15.07.2020 11
) ) . ) o MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavétel modja:  szabuiny) 42 ée 44
Mintavételi jegyz6konyv:  MIS/2020/04028_5.01 Beérkezés iddponta:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04028. Vizsgalat id6pontja: 2020.07:17
Szaﬁvényos megnevezés homokos kavics (saGr)| Réteg megnevezése Toltéstest oot ot MSZ 14043-
* 3:1970 3.4 pont (visszavont szabvany)
Szarmazasi hely (gyartémd) Sajokeresztar "BEM" - ll. Siderit Selatosta méret Sf:t’:::t’fi']és
Tal:_ajok tm&rithet:z::g::: és témdrségének pdm ax érték [g /cm3] -
o ) T = % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 53 1000
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%] 5,5 48 100,0
A talajt alkoté fazisok térfogat-, &s tdmegaranyal 32 100,0
(viztartalom msghatémzﬂ::z MSZ 14043-6:1980 4.2 Természetes viztartalom [%] 4,8 24 100’0
= — 16 100,0
-Folyasi hatar W, [%] - 12 100,0
Talajmechnikai vizsgélatok Sodrasi hatar Wp [%] - 8 95,9
Konzisztenciahatarok a 4 69,2
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index |, [%] - 2 40,0
= e 1,000 22,0
Konzisztencia index I, - 0.5000 13,4
0,2500 9,0
Viztartalom [%] - - 5 . s . 0,1250 6,5
0,0630 5,0
Szaraz térfogats(iriiség [g/cm®] - - - - - - gggg; g?
0,0240 1,9
. . : 0,0143 0,7
Bsszetétel Kavics% |Homok% | Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 8‘ 882 :f 8 g
jellemzSk | g0 | 350 | 4,9 0,1 | 3,3686 | 1,4449 | 0,3050 | [0,0032 0.2
0,0014 0,0
Cu Cc
11,04 2,03

Megjegyzés:

TSRS
==
TPA HU Kft
1117 BUDAPEST

mérést / vizsgalatot végezte:
Hora Nikolett laborans

Kelt: §A207 DENES i Miskolc 17.07.2020

A laboratérium a megrendeld kivansagéra az 8sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Eszkdz neve (szama):Proctor tomoritdgép 37 Uveghdmérd {0-200°C) 42/07.X, Széritbszekrény (Binder) 940069, Digitélis mérleg (Mettler) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
Uveghémérd (27/2005.1V), Menzira, Stopperdra Casio (HS-1000), Cassagrande készilék CAS 01, Digitalis mérleg (Kem) 17011541, [zzitd kemence

iklés e gvezetd

miszaki tartalomért felel6s

1. oldal

A vizsgélati jegyzékenyvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgélati jegyz6konyv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes terjedelmében masolhato!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység

3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019
szamon akkreditalt

VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgéldlaboratorium.

=
>

A vizsgélati jegyzOkonyv 2 szamozott oldalt tartaimaz.
Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04028
—
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2. oldal

A vizsgélati jegyzksnyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgélat egyedékre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzkonyv, a vizsgélo laboratérium irasbeli engedélye nélkill, csak telies terjedelmében masolhato!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység [Ea ———

3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH dltal NAH-1-1248/2019 ﬂ ﬂ m
- - P ue szdmon akkreditalt

VIZSGALATI JEGYZOKONYV vasgaibaboratori. 1= 17—

A vizsgalati jegyzékényv 2 szamozoit oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

w e con. Acélmax Zrt. Minta szama:
Megrendelo (Ogyfel): 3761 sajokeresztir Rakeci utca 107. Ikt.szam: Mis/ 2020/04029
Kivitelezd (vallalkozo): . sl
Beépités vagy Sajokeresztar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
Szamazes g‘;‘t‘é?: :’If’ ng?g;’gg‘:z i Mintavétel idépontia: 15.07.2020 11
’ ) i ; o MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: . Mintavétel modja:  szabvény) 420 44
Mintavételi jegyz6kényv: MI$/2020/04029_5.01 Beérkezés idépontja:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04029. Vizsgélat idépontjia:  2020.07.17
Szabvanyos megnevezés homokos iszap (saSi)| Réteg megnevezése Toltéstest nTegh';ﬂész:"(s: Lir;mmetrélé:sal MSZ 14043-
i 3:1879 3.4 pont (visszavont szabvény)
Szérmazési hely (gyartémil) Sajokeresztar "BEM" - lll. agglomerat ek Sf;’;‘::;s;fs
alajok t6 é Ly 3
Talaj ktornorhhet‘;éis;gzi;et: és tdmorségének pdmax ertek [glcm ] -
} ) T % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fuggelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 53 100,0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%)] 1,2 48 100,0
. 32 . 100,0
A talajt alkoté fézisok térfogat-, és tdmegarényal
{vttaisom aghatimzdea) M52, 140454106042 Természetes viztartalom [%] 39 | |24 100,0
— — 16 100,0
FOlya$| hatar W, [%] ] - 12 100,0
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar Wp [%] . - 8 99,3
Konzisztenciahatarok . - 4 98,3
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 96,1
> = 1,000 94,4
Konzisztencia index I - 0,5000 92.8
0,2500 91,4
Viztartalom [%] - - N = - - 0,1250 86,1
: 0,0630 75,3
Szaraz térfogatsiriiség [glcm?] = s - - - - g'ggg; %g’g
0,0256 59
. 0,0141 3,4
Bsszetétel Kavics% |[Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 0.0086 12
jellemz6k | 39 | 208 | 753 | 0,0 |0,0591 | 0,0515 | 0,0328
Cu Cc
1,80 1,37

A |aboratérium a megrendels kivansagara az ¢sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megiegyzés:

'Eszkoz neve (szama):Proctor 1oméritogép 37 Uveghdmérd (0-200°C) 42/07 X, Széritészekrény (Binder) 940069, Digitélis mérieg (Mettler) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
Oveghdmérs (27/2005.1V), Menzira, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande késziiék CAS 01, Digitalis mérleg (Kern) 17011541, 12zité kemence

S—— mérést / vizsgalatot végezte;
PAHU Kt ' b ——— . 2
1117 BUDAPES Hora Nikolett laborans miiszaki tartalomért felelés
GABOR DENES U, 2.

Kelt: ('"fona'ksgg ¢riMliskolc 17.07.2020 1. oldal

+r

A vizsgélati jegyzékényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizs_gélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgélati jegyzékényv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhatd!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység

3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019
- e 1% szamon akkreditalt
VlZSGALATl J EGYZO KO NYV vizsgaldlaboratérium.

z
>

A vizsgélati jegyzGkdnyv 2 szémozolt oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok
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2. oldal

A vizsgélati jegyzékonyvben szerepld vizsgélati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6konyv, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhat6!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratorium Miskolc Egység [ SR—

3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019 ﬂ m
- v . szamon akkreditalt

VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalélaboraterium. e

A vizsgélati feqyzékényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

i1 . Acélmax Zrt. Minta szdma: .
M.e_grendelé (ugyfél).. 3791 Sajékeresziur Rékéczi utca 107. ktszam:  MIS/ 2020/04030
Kivitelezd (vallalkozb): . P 3
Beépités vagy Sajokeresztir "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
2 mazes hole: :’\:;” 1::5;’;:;2?2‘:2 hrse: Mintavétel idépontja: ~15.07.2020 11
) ) 3 _ * MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavétel modja:  szabviny) 42 és 44
Mintavételi jegyz6kényv: MIS/2020/04030_5.01 Beérkezés iddpontia:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04030. _ Vizsgélat idopontia: ~ 2020.07.17
Szabvéanyos megnevezés homokos iszapos kavics (sasiGr) | Réteg megnevezése Toltéstest r:a;hiaiém;ﬂ;a.hi‘;mrpetrélasﬂsal MSZ140:1
. 3:1979 3.4 pont (visszavont szabvany)
Szarmazasi hely (gyartoma) Sajokeresztar "BEM" - IV agglomerat e S?:{:i‘ﬁ'?s
Talajok tdmbrilhetzszigzz: és témorségének pdm ax érték [g lcm3] - _
el o T % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fuggelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W [%] - 63 100.0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom Iv [%] 3,4 gs jlgg'g
A talajt alkot6 fazisok térfogat-, és tomegaranyai ., . 2 2
vzt meghetrozkee) MSZ 1404381900 4.2 Természetes viztartalom [%] 4.1 24 100,0
= —— 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 15 97 5
Talajmechnikai vizsgalatok -Sodrasi hatar Wp [%] N 8 89,8
Konzisztenciahatarok 4 65,7
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index 1, [%] - 2 52,0
" — 1,000 42,3
Konzisztencia index I, - 0.5000 37,0
. 0,2500 34,0
Viztartalom [%] - - = R . . 0,1250 30,5
0,0630 26,1
Széraz térfogats(iriiség [g/cm®] - - - - - - 88;?3 172,’93
0,0255 4,4
. 0,0144 2,6
0, ] ]
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% déo0 d30 d10 ggggg (1) (1)
jellemzGk | 480 | 259 | 261 | 00 |3,1629 | 0,1179 | 0,0437 | [ ’
Cu Cc
72,33 0,10

A laboratérium a megrendeld kivansagéra az dsszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétja.

Megjegyzes:

Eszkdz neve (szama):Proctor témoritdgép 37 Uveghdmérd (0-200°C) 42/07.X, Szaritészekrény (Binder) 940069, Digitalis mérleg (Mettler) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
Uveghdmérd (27/2005.1V), Menzira, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande készulék CAS 01, Digitélis mérleg (Kern) 17011541, Izzité kemence

P

TPA HU Kt
GABOR DENES G 2,
Keltiintopark o époieiMiskole 17.07.2020 1. oldal

=
>

mérést / vizsgalatot végezte:
- Hora Nikolett laborans

™

A vizsgalati jegyzokonyvben szereplt vizsgélati eredmények csak a megvizsgélat egyedekre vonatkoznak..
Ezen vizsgélati jegyzOkényv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhatd!




TPA HU Kit.
Budapest Laboratorium Miskolc Egység
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A NAH &ltal NAH-1-1248/2019
. szamon akkreditalt
vizsgalélaboratorium.

=
>

A vizsgalati jegyzékdnyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04030
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2. oldal

A vizsgalati jegyz6konyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre v_ona_tkoznak.
Ezen vizsgdlati jegyzékdnyv, a vizsgalé laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység ===
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH.4ltal NAH-1-1248/2019 ﬂ E m
rs - . szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgélélaboratsrium. —
A vizsgélati jegyz6konyv 2 szémozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
% i . Acélmax Zrt. Minta szama:
Megrendelé (qufél). 3791 Sajékeresztur Rakéczi utca 107. - ) MIS/ 2020['04031
Kivitelez (vallalkozo): , Lz
Beépités vagy . Sajokeresztur "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: . 2020/00064
SKﬁgggig?]:sel%e ?,3’::60;,’51 8,03/22 hrsz. Mintavétel idépontja:  15.07.2020 11
’ ) ] ; " - MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositdi: Mintavétel mddja: sittiy) 424s 44
Mintavételi jegyzkonyv: MIS/2020/04031_5.01 Beérkezés iddpontja:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04031. Vizsgélat idspontja: ~ 2020.07.17
Szabvényos megnevezés _ kavics (Gr) Réteg megnevezése Toltéstest %“i'ﬁi‘;’?ﬁﬂﬂ?fﬁi%;’ﬁl‘}#?“
Szérmazasi hely (gyartomi) Sajokeresztir "BEM" - V. miiké e S?:t'::;‘t’ts;:?s
Talajok témdrithetzsz:gzlr;eé és témdrségének pdmax él’ték [g I cm3] N
o — % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkiil O Optimalis viztartalom W, [%] - 53 100.0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom Iv [%] 1,9 i 100,0
A talaijt alkot6 fazisok térfogat-, 8s tomegaranyai 32 1 00’ 0
G A AR L Természetes viztartalom [%] 1,0 24 100,0
= ——— 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 12 80,2
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W, [%] - 8 67,8
Konzisztenciahatarok — = 4 38,9
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 23,6
= — 1,000 19,3
Konzisztencia index |, - 0.5000 16.7
0,2500 13,8
Viztartalom [%] - - B . . . 0,1250 9,6
0,0630 6,2
Széraz térfogatsirliség [g/lcm®] - - - - - - ggggg g:g
0,0243 1.5
. o 0,0143 1,1
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% d6o d30 d10 88822 g g
jellemz6k | 764 | 174 | 62 0,0 |6,9162 | 2,8351 | 0,375 | [ ’
Cu Cc
50,32 8,46

A laboratérium a megrendeld kivansagéra az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

il?szkéz neve (szama):Proctor tméritogeép 37 Uveghdmeérd (0-200°C) 42/07.X, Széritészekrény (Binder) 940069, Digitalis mérleg (Mettler) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
| Uveghéméré (27/2005.1V), Menzra, Stopperdra Casio (HS-1000), Cassagrande készlilék CAS 01, Digitélis mérleg (Kern) 17011541, I2zité kemence

TPAHU KTt mérést / vizsgélatot végezte: AikloSsqusdave=
1117 BUDAPEST Hora Nikolett laborans miiszaki tartalomért felelés
u\;ao.{ r;Frm ; L_JI z;;
(infopark D yilaty,
Kelt: a5 Miskolc 17.07.2020 1. oldal

A vizsgélati jeayzBkonyvben szerepl§ vizsgélati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékényv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkill, csak telies teriedelmében masolhaté!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység [ERSSES e
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH 4ltal NAH-1-1248/2019
- o = szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsglélaboratérium.

A vizsgélati jegyzdkényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04031
—
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2. oldal

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgélati jegyzokényv, a vizsgald laboratérium irdsbeli engedélye nélkil, csak telies teriedelmében mésolhaté!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység »
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH éltal NAH-1-1248/2019
. e ua szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalélaboratérium.

b=
>

A vizsgélati jegyz6kényv 2 szémozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

oo o8 B Acélmax Zrt. Minta szama:
I\/Ile.grend'elé (ugyfel): 3791 Sajokeresztir Rékéczi utca 107. IKt.szam: MIS/ 2020/04032
Kivitelezo (vallalkozo): ‘ ] s
Beépités vagy Sajokeresztar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszém: - 2020/00064
szarmazas. helye: 03/17,03/18,03/22 hrsz. . i -
Kils6 azonosito: VI. finomszemcsés vas e 'déponqé' e i
. ; o MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: . bl K]
Mintavételi jegyzékdnyv: MIS/2020/04032_5.01 Beérkezés idSpontja:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04032. Vizsgélat idépontja: 2020.07.18
Szabvanyos megnevezés homokos iszap (saSi)|. Réteg megnevezése Toltéstest : idror - MSZ‘ 140;&
3:1979 3.4 pont (visszavont szabvany)
Szérmazasi hely (gyartomi) Sajokeresztir "BEM" - VI. finomszemcsés vas SEEEiRSesioeziie
[mm] [atesett %]
Talajok témdrfthet‘(;jiiig::;el: s tomorségének _ pdm ax érték [ g I cm3] -
. ) = Y 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 63 100.0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%)] 1,0 48 1000
P . - 32 100,0
ajt alkotd fézisok térfogat-, és tbmegaranyai
(viztartalom meghatér::::::z MSZ 14043-6:1080 4.2 Természetes viztartalom [%] 1 ’8 24 100,0
= = 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 1 7000
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W, [%)] . 8 100,0
Konzisztenciahatarok 4 100,0
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 96,2
" T 1,000 87,0
Konzisztencia index |, - 0.5000 78.2
0,2500 68,5
Viztartalom [%] - = - . - . 0,1250 60,0
0,0630 50,0
Szaraz térfogatsiiriség [gicm?] - - - - - - 883; 3232
0,0253 92
" 0,0143 5,6
Bsszetétel Kavics% |Homok% | Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 ggggf gg
Jellemz6k | 38 | 462 | 500 | 00 |0,1250 | 0,0536 | 0,0266 | [0:0032 13
Cu Cc
4,69 0,86

A laboratérium a megrendelS kivansagara az ésszes mérési eredményt a megrendel® rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

Uvegh&né‘ré (27/2005.1V), Menzura, Stopperdra Casio (HS-1000), Cassagrande készulék CAS 01, Digitalis mérleg (Kern) 17011541, Izzité kemence

mérést / vizsgalatot végezte:

Eszkdz neve (szama):Proctor tSmoritogép 37 UveghBmérd (0-200°C) 42/07.X, Szaritészekrény (Binder) 940069, Digitalis mérleg (Mettier) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,

iklos eaységvezetd

Kel.  *  Miskolc 18.07.2020

Hora Nikolett laborans miiszaki tartalomért felelss

1. oldal

A vizsgalati jegyz6kdnyvben s_zereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgélati jegyz6konyv, a vizsgdlé laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak telies terjedelmében méasolhat6!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység _—
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019 H m
e P s szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalélaboratrium.

A vizsgalati jegyzékényv 2 szamozolt oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04032
—

Proctor-gorbe

1,00
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2. oldal

A vizsgalati jegyzokonyvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes teriedelmében méasolhat6!




TPA HU Kft. 4
Budapest Laboratorium Miskolc Egység e——
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019 n ﬂ m
szamon akkreditait
VIZSGALATI JEGYZOKONYV zsgédabortarum, e
A vizsgélati jeqyz6kdnyv 2 szdmozott oldalt tartaimaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
. . Acélmax Zrt. . Minta szama:
M.e.grend'elé (UnyéI): 3791 Sajokeresztir Rakoczi utca 107. Ikt.szam: MIS/ 2020/04033
Kivitelezé (vallalkozo): ) Sl
Beépités vagy Sajokeresztar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
szarmazas helye: 03/17,03/18,03/22 hrsz. . oo,
Kulsé azonosito: VIl. mészkétsrecs MintavetsliicCponta: Ao-07. 2020
MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavétel modja:  szabviny) 4.2 do s
Mintavételi jegyz6kényv: MIS/2020/04033_5.01 Beérkezés id6pontja:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04033. Vizsgélat idépontja: ~ 2020.07.18
. Szabvanyos megnevezés agyagos iszap (cISi)| Rétegmegnevezése | = Toltéstest y 3;19793-”;’"; va;ﬂ':ﬁfé:;‘;ﬂ
Szarmazési hely (gyartomi) Sajokeresztar "BEM" - VII. mészkétérecs Sete ome méret S?:t':::t’tsi?s
z ez 3
Talajok tmbrithetjszzgz:';et: és tomorségének pdmax ertek [g Icm ] -
) e % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 63 100.0
MSZ 15296:1999 4. pont - Szervesanyag tartalom lv [%] 3,6 g 100,0
Y= ; ; - 32 100,0
alajt alkot6 fazisok térfogat-, &s tomegardnyai R
[riiiakon mrobnireglpn Vo2 0628190042 Természetes viztartalom [%] 3,6 24 100,0
= — 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 12 100,0
Talajmechnikai vizsgatatok Sodrasi hatar W-p [%] - 8 100,0
Konzisztenciahatérok 4 96,8
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 92,6
= e 1,000 89,9
Konzisztencia index I, - 0,5000 87.7
0,2500 84,4
Viztartalom [%] - = = - - - 0,1250 79,1
0,0630 73,4
. . o 0,0472 60,8
Szaraz térfogats(riiség [gl_cm3] - - - - - - 0.0338 55.7
0,0224 45,6
. 0,0134 40,5
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 gggg ggg
jellemzék | 74 | 4192 | 63,2 | 10,2 | 0,0451 | 0,0075 | 0,0019 | [0.0037 15,7
0,0014 7,3
Cu Cc
23,44 0,65

A laboratérium a megrendelé kivansagara az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétja.

Megieggé_s:

|Eszkbz neve (szama):Proctor tomorltogép 37 Uveghoméro (0-200°C) 42/07 X, Szérllészekrény (Binder) 840069, Digitalis mérleg (Mettler) E31 380 Hidrométer (P9) Szitasorozat A1,
| | Uvegh®mérd (27/2005.1V), Menzura, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande kész{ilék CAS 01, Digitélis mérleg (Kern) 17011541, 1zzit6 kemence

e re . . -, .
TPA HU pri L t mérést / vizsgalatot végezte:
;_-lﬂ;:“;ar\}?l?q?g 0.2 Hora Nikolett laborans miszaki taltalomert felelés
(Infopark D. épilet)

Kelt: 38 Miskolc 18.07.2020 1. oldal

A vizsgalati jegyz6kdnyvben szerepl$ vizsgélati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzkényv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes teriedelmében masolhaté!




TPA HU Kift.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység

3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019
szamon akkreditalt T

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Jizsgalolaboratorium.

A vizsgélali jegyzkonyv 2 szémozott oldalt tartalmaz.

‘Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04033
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2. oldal

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokonyv, a vizsgalé laboratérium irdsbeli engedélye nélkill, csak teljes terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kift.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység o
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH 4ltal NAH-1-1248/2019 n ﬂ E
) , sy ua szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV sgdoapomerun. | Ml B Lt
A vizsgélati jeqyz6kényv 2 szémozolt oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
& (iavfal)  Acélmax Zrt. Minta szama:
I\/!egrendeld (UgYFel): 3761 sejekeresaior Rakseai ica 107. lkt.szam: ~ MIS/ 2020/04034
Kivitelez6 (vallalkozo): ) S2 U
Beépités vagy Sajokeresztur "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
szarmazas helye: 03/17,03/18,03/22 hrsz. . . -
Kuls6 azonosito: XXIV. mészkéotorecs Mintavétel idépontja:  15.07.2020 11
) . ) o uszs:a:::lsn (vls:zxvont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: " & e
Mintavételi jegyz6konyv: MIS/2020/04034_5.01 Beérkezés idopontja:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04034. Vizsgalat idépontja:  2020.07.18
. Tatajmechnik ‘. A
Szabvanyos_ megnevezés agyagos iszap (cISi)| Réteg megnevezése . Toltéstest ‘ ms%hfgr:z;:a p::.lc:r:vr::zr::is:'alszh:gvzé:;t))ﬂ
Szérmazési hely (gyartém) Sajokeresztur "BEM" - XXIV. mészkétsrecs e Sf:t’:::t’ts;';’s
Talajok térnérl’thet\;oiszig::;eé és tomorségének pdm ax érték [ g I cm3] _
i i BT % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 figgelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 53 1000
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%] 4,2 45 100,0
A talajt alkot6 fazisok térfogat-, 6s tmegaranyai = 32 1 00’0
e e T P Természetes viztartalom [%] 38,7 24 100,0
P 5 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 1 100.0
Talajmechnikai vizsgélatok : " Sodrasi hatar Wp [%] - 8 100,0
Konzisztenciahatarok = 4 . 98,0
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index |, [%] - 2 98,0
: LTI 1,000 97,1
Konzisztencia index I, - 0.5000 96.3
0,2500 94,8
Viztartalom [%] - - = . = i 0,1250 90,5
0,0630 85,9
Szaraz térfogatsiirliség [gicm’] - - - - - - Iggggg %g
]0,0223 59,8
- . 0,0133 53,2
Bsszetétol Kavics% |[Homok%| Iszap% | Agyag% | d60 d30 d10 8'8813 ggg
jellemzSk | 54 121 | 73,0 | 12,9 | 0,0225 | 0,0058 | 0,0015 | [0,0031 18,8
0,0014 9,6
Cu - Cc
15,25 1,03

A laboratérium a megrendeld kivanségdra az dsszes mérési eredményt a megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

[Eszktz neve (szama):Proctor (6meritogép 37 Uveghbmerd (0-200°C) 42107 X, Szaritészekrény (Binder) 40069, Digitélis mérieg (Metter) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A,
Uveghémérd (27/2005.1V), Menzura, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande készilék CAS 01, Digitélis mérleg (Kem) 17011541, Izzit6 kemence

X

TPAHU Kft mérést / vizsgdlatot végezte: Sz gysegvezetd
ék‘aﬁnsé’e%’ésp Esz Hora Nikolett laborans m(iszaki tartalomeért felelés
(Infopark D. épQiet) )

Kelt: 38. Miskolc 18.07.2020 1. oldal

A vizsgélati jegyz6kényvben szerepld vizsgélati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokonyv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkill, csak teljes terjedelmében méasolhaté!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység ——————1

3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019 ﬂ ﬂ m
- P . szamon akkreditalt )

VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalGiaboratérium. —

A vizsgélati jeqyz6kényv 2 szamozolt oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04034
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2. oldal

A vizsgélati jegyz6konyvben szerepld vizsgélati eredmények csak a megvizsgélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkl, csak telies terjedelmében masolhatoé!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység

3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH éltal NAH-1-1248/2019 n
-, rr ae szamon akkreditalt A
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalélaboratérium.

A vizsgaélali jeqyzékonyv 2 szamozoftt oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

= roavfal-  Acélmax Zrt. ) Minta szama:
M-e.grend:alo '(ugyfel). 3791 Sajokeresztur Rakéczi utca 107. ' Ikt sz&m: MIS/ 2020/04040
Kivitelezé (vallalkozé): ] =SZa:
Beépités vagy Sajokeresztar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
SKZuaI;g‘g:g‘; g:'l,%‘?: %}(’Egg’f‘;ﬁljrzé?'sz' Mintavétel idspontja:  15.07.2020 11
) ) . . ; o MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavetelmadje;  Reseni3 Zgs
Mintavételi jegyz6konyv:  MIS/2020/04040_5.01 Beérkezés idépontja: 15-07-2020‘
Mérési lapok: MIS/2020/04040. Vizsgalat idépontia:  2020.07.20
Szabvanyos megnevezés kavicsos homok (grSa)| Réteg megnevezése Toltéstest n‘\regléatém;é;a.hk;mmstrélé;al MSZ 14043-
3:1979 3.4 pont (visszavont szabvény)
P P .z NP E=RAY z Zita-| S loszla
Szérmazasi hely (gyartémi) Sajokeresztar "BEM” - XVII. Agglomerat iateirlia || i
Talajok tanbrithetﬁzi:::;et: s témorségének pgmax él'ték [g Icm3] .
e ~ 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkill 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 63 100.0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom Iv [%] 2,2 48 100,0
Atala] 7 5 ; : 32 100,0
ijt alkoto fézisok térfogat-, &s tomegaranyai
(et ool MAZ 405 5116042 Természetes viztartalom [%)] 6,6 24 100,0
m— = 16 100,0
FonaS| hatar W, [%] - 12 100,0
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar Wp [%] = 8 99,5
Konzisztenciahatarok = - 4 97, 1
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 80,0
. K . — 1,000 42,4
onzisztencia index I, - 0.5000 15,9
0,2500 6,2
Viztartalom [%] - - . = L = 0,1250 3,6
' 0,0630 2,7
Szaraz térfogats(irtiség [g/cm’] - - - - - - g'gggg ig
0,0267 0,6
.. i Kavics% [Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10
Osszetétel
jellemz6k | 209 | 773 | 27 0,0 | 1,4683 | 0,7663 | 0,3479
Cu Cc
4,22 1,15

A laboratérium a megrendelé kivanségéra az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétja.

Megieqyzés:

| Eszkdz neve (széma):Proctor tomaritogép 37 Uveghomerd (0-200°C) 42/07.X, Szaritészekrény (Binder) 940069, Digitalis mérleg (Mettl

£31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
Oveghdmérd (27/2005.1V), Menzura, Stopperdra Casio (HS-1000), Cassagrande készilék CAS 01, Digitalis mérleg (Kem) 17011541, |z

ité'k\emence

g _ . mérést / vizsgalatot végezte: Q”Sz: Mikl6s eqyséavezetd
Hora Nikolett laborans fszaki tartalomért felelés

Kelt: Miskolc 20.07.2020 1. oldal

A vizsgélati jegyzékonyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgdlat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékényv, a vizegald laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratorium Miskolc Egység
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A NAH altal NAH-1-1248/2019
‘szamon akkreditalt
vizsgal6laboratérium.

>

A viz_sgélati Jegyzbkbnyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04040
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2. oldal

A vizsgélati jegyzék&nyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv, a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak telies terjedelmében masolhatd!




TPA HU Kft. .
Budapest Laboratérium Miskolc Egység (e — S — |
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019 ﬂ m
” P . szamon akkreditait
VIZSGALATI JEGYZOKONYV imgaiaborairum, | B B Lt
A vizsgélati jegyz6kényv 2 szamozoft oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
s (avfaly- Acélmax Zrt. Minta szama:
Megrendelo (ugyfel). 3791 Sajokeresztur Rakdczi utca 107. ) MIS/ 2020/04039
Kivitelezé (vallalkozo): ‘ ] Ikt.szam:
Beépités vagy Sajokeresztar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
SKZualgg 2;%?133%9 ())(?{2 7;2?/;8’03122 hrsz. Mintavétel idépontja: ~15.07.2020 11
) ) . e MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolod6 dokumentumok azonositéi: Mintavétel médja: ~ seabviny) 4.2 én 44
Mintavételi jegyz6konyv:  MIS/2020/04039_5.01 ' Beérkezés idépontja:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04039. Vizsgélat idépontja: 2020.07.18
'Szabvényos megnevezés kavics (Gr) Réteg megnevezése Toltéstest T.;:;m 3,; pm va; e
Szérmazési hely (gyértomi) Sajokereszttr "BEM" - XVI. Reve SERne e ST::Z:;T;?S
Talajok 16morithet‘;iiséz;g::';ét: &5 tomarségének pdmax érték [g Icm3] -
h i T % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 figgelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 63 1000
MSZ 15296:1993 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%] 0,9 gg ::ggg
o s VS W3 5158042 Természetes viztartalom [%] 40 ||[24 100,0
= =4 16 90,7
FolyaSI hatar W| [%] - 12 76,4
Talajmechnikai vizsgéalatok Sodrasi hatar Wp [%] N 8 46,0
Konzisztenciahatarok 4 27,7
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 19,8
- . 1,000 15,5
Konzisztencia index I - 0.5000 12.9
0,2500 10,9
Viztartalom [%] - = = = - . 0,1250 9,1
0,0630 7,2
Széraz térfogats(riiség [gicm’] - - - - - - ggggé i:g
0,0243 2,6
PPRPRS Y o o 0,0143 1,7
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% | dé0 d30 d10 8882 ;1 g 2
jellemz6k | gg2 | 12,6 7,2 0,0 | 9,8413 | 4,4981 | 0,1886 | [0'0032 0.2
Cu Cc
52,19 10,90

A laboratérium a megrendeld kivansagara az dsszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

[Eszkéz neve (szama):Proctor t5moritogép 37 Uveghdmérd (0-200°C) 42/07 X, Szaritoszekrény (Binder) 940069, Digitalis mérieg (Mettier) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
Uveghdmérd (27/2005.1V), -Menzlra, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande készolék CAS 01, Digitélis mérleg (Kern) 17011541, |zzité kemence

mérést / vizsgalatot végezte:

T R
57 BUDAPEST Hora Nikolett laborans miiszaki tartalomért felelés
GABOR DENES U. 2. .
Kelt:(infepzik D. épbisiMiskolc 18.07.2020 ' 1. oldal

A vizsgélati jegyz6kdnyvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6konyv, a vizsgald laboratérium irdsbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében masolhatd!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019 n
- 7 ua szamon akkreditalt -
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgalclaboratérium.

o
>

A vizsgadlati jeqyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04039

1,00

0,90

0,80

[g/em3]

0,70

z

0,60

Griség

0,50

0,40

0,30

Szaraz térfogats

0,10

0,00

Proctor-gorbe

H‘I

0,20.

0 1 2 3 4 5 6
Viztartalom %

100

R : Szem

eloszlas

90

80

-70

~Agiag

60

50

Iszap

40

Atesett tomeg (%)

30

20

-

10

KaVics - "'-...'

e
| T

0,01

. — i
12596 634532 16 8 4 2 1 0,5. 0,25 0,125 0,063 0,01

"d" szemcseatméré (mm)

0,001

2. oldal

A vizsgélati jegyztkényvben szerepl$ vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.

Ezen vizsgalati jegyz&kdnyv, a vizsgald laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedeimében masothato!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység [PV
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH sital NAH-1-1248/2019 ﬂ m
Fe 7 s szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV - vizsgal6laboratérium. —
A vizsgélati jegyzékonyv 2 szémozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
2 (i . Acélmax Zrt. Minta szama:
Megrendelo‘ (UnyéI).' 3791 Sajokeresztir Rakéczi utca 107, P MIS/ 2020/04038
Kivitelezo (vallalkozo): , s
Beépités vagy Sajékeresztur "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
el R L %‘;ﬁ:ﬁﬁ o Mintavétel idépontja:  15.07.2020 11
' ’ . ; . MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Rntajeimedis | el
Mintavételi jegyz6kényv: MIS/2020/04038_5.01 Beerkezes idépontia: - 15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04038. Vizsgélat idépontja: ~ 2020.07.20
Szabva’nyos megnevezés homokos kavics (saGr)| Réteg megnevezése Toltéstest bbbl : MSZ 14043-
3:1979 3.4 pont (visszavont szabvény)
. ' . .z - NDERAY - z Szita-rosta méret | Szemeloszlas
Szarmazasi hely (gyartéma) Sajokeresztar "BEM" - XVIIl. Agglomerat i il
Talajoktanérithet‘;iiigzlr:: és témérségér?ek pdmax érték [glcm3] .
= —— = 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fuggelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom Wt [%] - 63 100,0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%] 5,6 48 100,0
— _ = : 32 100,0
8jt alkotd fézisok térfogat-, és tSmegaranyai
(vcetslom moghatdroztes) MS2 140432:10804.2 Természetes viztartalom [%] 11,7 24 100,0
- . 16 100,0
FOlyaSI hatar W, [%] - 12 97,5
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar Wp [%] N 8 90,0
Konzisztenciahatarok - - 4 59,5
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 38,4
Konzi i index | 1,000 25,8
onzisztencia index I - 0.5000 183
0,2500 13,8
Viztartalom [%] - - - . 5 S 0,1250 10,6
0,0630 8,4
Sziraz térfogatsiriiség [g/cm’] - - - - - - 818%2 (75?1
0,0247 DYl
; 0,0147 4,2
0 0, ] 3
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 gggg? g g
jellemz6k | g17 | 299 7.7 0,7 | 4,0714 | 1,3323 | 0,1087 | [0:0037 13
0,0014 0,5
Cu Cc
37,44 4,01

A laboratérium a megrendeld kivansagéra az &sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétia.

Megjegyzés:

|Eszkbz neve (szama):Proctor tomaritdgép 37 .Uveghdmérd (0-200°C) 42/07.X, SzAritészekrény (Binder) 940069, Digitalis mérieg (
Uveghémerd (27/2005.1V), Menzura, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande készUlék CAS 01, Digitélis mérleg (Kem) 17011541,

TR TRy R
Y | "- X \\\ T ——
ﬂ U {,_ A mérést / vizsgalatot végezte: 0s egységvezetd
R —— Hora Nikolett laborans miiszaki tartalomért felelés
Kelt: r oenes UMiskole 20.07.2020 1. oldal

" A vizsgalati jegyzékdnyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekie vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékényv, a vizsgalo laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes terjedelmében masolhatd!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység  ———— (]
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH alial NAH-1-1248/2019
- ) P ue szamon akkreditalt T
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgéldlaboratérium.

A vizsgélati jegyz6kdnyv 2 szamozott oldalf tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04038
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2. oldal

A vizsgalati jegyz6kdnyvben szereplé vizsgélati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jeqyzékényv, a vizsgalé laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység e — |
.3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH aital NAH-1-1248/2019 ﬂ m
r o oaa szamon akkreditélt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV asgéiaboraciam. ey
A vizsgélati jegyzGkényv 2 szémozolt oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
A ({] . Acélmax Zrt. Minta szdma:
Megrendeld (u9yfél)' 3791 Sajokeresztir Rakéczi utca 107. Ikt.szam: MIS/ 2020/04037
Kivitelez6 (vallalkozo): ) ST
Beépités vagy Sajokeresztur "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
il O Sy Mintavétel idépontia:  15.07.2020 11
' ) . 3 . MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositéi: Mintavétel modja: . sabuiny) 424n 44
Mintavételi jegyz6kényv: MIS/2020/04037_5.01 Beérkezés idépontja:  15.07.2020
Mérési lapok: MIiS/2020/04037. Vizsgalat idépontja: ~ 2020.07.20
jmechnikai vi A szomeloszid
Szabvanyos megnevezés . kavics (Gr) Réteg megnevezése Toltéstest : 31079 3.4 po;it (visszavont a!ﬁfal?r&
Szarmazasi hely (gyartém) Sajokeresztar "BEM" - XX. vasérc e Sf:tr::;;s‘;lfs
Talajok témérithetfiigglr:: és tomorségének pdm ax érték [ g Icm3] .
i i — : = 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 figgelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 63 100.0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom Iv [%] 5,8 0 1000
A talajt alkoté fazisok térfogat-, és tomegaranyai 32 94'0
(rimagor megipiueton) M2 1408 1oplia Természetes viztartalom [%] 1.1 24 67,1
= 5 16 29,6
Folyasi hatar W, [%] - 15 26.2
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W. [%] - 8 231
Konzisztenciahatarok p 4 18,0
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] - 2 14,6
- — 1,000 11,7
Konzisztencia index |, - [0,5000 9.2
10,2500 7,3
Viztartalom [%] - . = = . - 10,1250 5,8
10,0630 4,7
Szaraz térfogatsiir(iség [g/cm?] - - - - - - 8832; g;
0,0217 3,2
: 0,0137 2,0
0, 0 ' 3
Bsszetétel Kavics% [Homok%| Iszap% | Agyag% | d60 d30 d10 88828 1(7)
jellemz6k | g5 4 9,9 4,2 0,5 |22,4785|16,0920| 0,6630 | [0:0036 0.7
0,0014 0.4
Cu Cc
33,90 17,38

A laboratérium a megrendeld kivansagara az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megjegyzés:

iII?szkiiz neve (szama):Proctor tmbritogép 37 Uveghtmerd (0-200°C) 42/07 X, Szaritoszekrény (Binder) 940069, Digitalis mérieg (Mettler) E31260 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
| Uveghdmeéré (27/2005.IV), Menzura, Stopperdra Casio (HS-1000), Cassagrande készilék CAS 01, Digitalis mérleg (Kern) 17011541, Izzité kerjenck

‘ N A0 I AT —

e _‘@-‘f;@%ﬂ_ - — e _____.._.._. —

mérést / vizsgalatot végezte: Szabd |\ ddyseavezetsd
Hora Nikolett laborans miiszaki tartalomért felelés
Kelt: Miskolc 20.07.2020 - 1. oldal

A vizsgalati jegyzékényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6konyv, a vizsgalé laboratorium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjiedelmében masolhaté!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység [E==—————)
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH éltal NAH-1-1248/2018 ﬂ ﬂ m
e 2 aa szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgaliaboratérium.

A vizsgélati jeqyzbkényv 2 széamozolt oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok |

Ikt.szam: MIS/2020/04037
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2. oldal

A vizsgalati jegyz6kényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokonyv, a vizsgald laboratdrium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység =———_ ————
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH 4ltal NAH-1-1248/2019 ﬂ
- P e szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgélélaboratsrium. L
A vizsgalati jeqyzékényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
o g . Acélmax Zrt. Minta szama:
I\/I.efgrend’elo (Unyél)' 3791 Sajékeresztir Rékéczi utca 107. - |kt.szam: MIS/ 2020/04036
Kivitelezé (vallalkozo): . 22an;
Beépités vagy Sajokeresztar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064
szarmazas helye: . 03/17,03/18,03/22 hrsz. ) . -
Kilsb azonositd: ~ XXVI. mészk6torecs MiSeetginaceonde: 2020
’ . o MSZ 4498:1976 (visazavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositoi: MimveSinodial alsraues s
Mintavételi jegyzokonyv: MIS/2020/04036_5.01 Beérkezés id6pontja: .15'07'2020
Mérési lapok: MIS/2020/04036. Vizsgélat idépontia: ~ 2020.07.18
Szabvanyos megnevezés agyagos iszap (ciSi)| Réteg megnevezése Toltestest . S:im 3_; mm (wmv:‘t sxshfé:;l;“
Szarmazasi hely (gyartomi) Sajokeresztir "BEM" - XXVI. mészkédtorecs Setetosta meret S?:t’::;sj'fs
Talajok tomonlhet:sség::;et: és témorségé.nek pgmax érték [g Icm3] -
o — % 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkiil O Optimalis viztartalom W, [%] - 53 100.0
© MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom Iv [%] 3,7 5 100,0
A talajt alkot6 fazisok térfogat-, &s timegaranyai 32 1 00’0
(vitatsom ghetarozses) A2 1 4043.6:1 50 4.2 Természetes viztartalom [%] 33,0 24 100,0
m— = 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 1 100,0
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar W, [%] - 8 100,0
Konzisztenciahatarok 4 100,0
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index 1, [%] - 2 99,1
s — 1,000 97,7
Konzisztencia index | - 0.5000 96.3
0,2500 94,0
Viztartalom [%)] - = = - - - 0,1250 89,5
0,0630 84,9
Szaraz térfogatsirtiség [g/cm’] - - - - - - gggg; ggg
0,0233 55,5
‘a0 0,0133 44,5
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 ggggg . :1,)3 :f
jellemzk | o9 | 442 | 748 | 101 | 0,0309 | 0,0073 | 0,0020 | [0:0031 158
|0,0014 7,0
Cu Cc
15,59 0,87

A laboratérium a megrendeld kivansagara az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétja.

Megiegyzés:

Eszkoz neve (széma) Proctor tomorilogép 37 Uveghdmérd (0-200°C) 42/07.X, Széritdszekrény (Binder) 940069, Digitalis mérleg (Mettler) E31380 Hldrométer (P9), Szitasorozat A1, |
Uveghémérs (27/2005.1V), Menzura Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande készilék CAS 01, Digitélis mérleg (Kem) 17011541, 1zzité kemencg .

= mérést / vizsgalatot végezte: Szabd Mikid: édvezels
T‘?-;A:;,aﬁct;jmil_rsr Hora Nikolett laborans miiszaki tartalomért felelds
GABOR DENES

DE u
Kelt: (1nopark B “"“'"‘Mlskolc 18.07.2020 ‘ 1. oldal

A vizsgalati jegyzokonyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzdkonyv, a vizsgal6 laboratérium irdsbeli engedélye nélkul, csak teljes teriedeimében masolhat6!




TPA HU Kift.
 Budapest Laboratérium Miskolc Egység
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

szamon akkreditalt
vizsgéldlaboratérium.

Eee————
A NAH ital NAH-1-1248/2019 n

A vizsgélati jegyz6kbnyv 2 szémozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04036
—
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2.oldal .

A vizsgélati jegyzékdnyvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.

Ezen vizSgéIati jegyztkonyv, a vizegalé laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében masolhaté!
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Budapest Laborat6rium Miskolc Egység

3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2.

A NAH éltal NAH-1-1248/2019
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; - Pre ue szamon akkreditalt
. VIZSGALATI JEGYZOKONYV viesgéllaboratorium. = 1= 1=
A vizsgélati jegyz,:ékdnyv 2 szédmozoft oldalf tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
2 o eon Acélmax Zrt. Minta szama:

Me grendeld(qufél) 3791 Sajokeresztir Rakoczi utca 107. . Ikt.sz&m: MIS/ 2020/04035
Kivitelez6 (vallalkozo): ] falh
Beépités.vagy Sajokeresztir "BEM" Iparteriilet, 03/1 4,03/15,03/16, Munkaszam: 2020/00064

szarmazas helye:

03/17,03/18,03/22 hrsz.

KIS azonosito:  XXV. mészkétorecs SaiaresliMoponta: 15.07:202001
\ o o . . X - Ilszs::u::'nﬂ(vls:uvont
Kapcsol6dd dokumentumok azonositoi: Mintavétel médja:  szstiny) 424a 44
Mintavételi jégyzdkényv:  MIS/2020/04035_5.01 Beérkezés idopontia:  15.07.2020
Mérési lapok:~ MIS/2020/04035. Vizsgalatidopontia:  2020.07.20

: ‘:S;zl_a'bvéﬁycégvfﬁieénevezés agyagos iszap (clISi)| Réteg megnevezése Toltéestest m azim ” po;“ (vimvo:tsxi‘zm‘«&
 Szarmazési hely (avartoma) Sajokeresztar "BEM" - XXV. mészkéotorecs S S?:t’:::t’ts;:j‘s

Taugjbk.temaithetzs;g::;i; és tomérségének - pgmax érték [g Icm3]_ N
. o ——— = 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkiil 0 Optimalis viztartalom W, [%] = 53 1000

' MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%] 3,0 48 1888

A talaft alkotd fazisok térfogat-, s timegaranyai . . 32 2
(s et V2 TANS'S {De0 42 Természetes viztartalom [%] 29,8 24 100,0
T 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 12 100.0
Talajmechnikai vizsgalatok Sodrasi hatar Wp [%] - 8 100,0
Konzisztenciahatérok _ ‘ 4 99,4
MSZ 14043-4:1980 ‘Plasztikus index I, [%] - 2 97,7

: = ’ 1,000 96,2

Konzisztencia index |, - 0.5000 04.7

0,2500 91,5

Viztartalom [%] - - = = . = 0,1250 85,4

— 0,0630 80,3
" L 0,0456 67,4

Széraz térfogatsiirGiség [g/icm’] - - - - - - 0.0331 649
0,0216 62,4

o 0,0126 52,3

Bsszetétel Kavics% [Homok%| Iszap% | Agyag% d6o d30 d10 gggzg 33'8
jellemz6k | 53 | 474 | 6841 | 122 | 0,0195 | 0,0055 | 0,0016 | [0'0035 19.4

0,0014 9.3

Cu Cc
12,56 0,99

A laboratorium a megreriglelﬁ kivénsagara az 8sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétia.

Megjegyzés:

[Eszkbz neve (széma)-Proctor tmaritogép 37 Uveghemérd (0-200°C) 42/07.X, Széritoszekrény (Binder) 840068, Digitalis mérleg (Metller) E31380 Hidrométer (P9), Szitasorozat A1,
UOveghdmérd (27/2005.1V), Menz(ra, Stopperéra Casio (HS;TO"OO), Cassagrande készlilék CAS 01, Digitlis mérleg (Kern) 17011541, 12zit6 kemence
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A vizsgalati jegyz6kényvben szereplé vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékényv, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes teriedelmében mésolh'até!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Mlskolc Egyseg
3527 Miskolc, Sajoszigetiu. 2. - - _A NAH ital NAH-1-1248/2019
‘ szamon akkreditalt

VIZSGALATI JEGYZO KONYV vizsgélélaboratdrium.

A vizsgélati jegyz6kényv 2 szémozott oldalt tartalmaz. &

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04035
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2. oldal

A vizsgalati jegyzékdnyvben szerepld vizsgélati eredmények csak a megvizsgélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzékényv, a vizsgal6 laboratérium irasbeli engedélye nélkil, csak telies terjedelmében méasolhaté!




TPA HU Kft.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység :
3527 Miskolc, Sajészigeti u. 2. A NAH altal NAH-1-1248/2019

Fa P szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgélélaboratérium.

A vizsgélati jegyz6konyv 2 szémozott oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

' . Acélmax Zrt. ‘Minta szama;
Megrendeld (Ogyfél): 57 Sajokeresztur Rakéczl utca 107. . MIS/ 2020/04041
Kivitelezé (vallalkozo): . it
Beépités vagy Sajokeresztur "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, Munkaszam: - 2020/00064
amasehele,  NLOMIN0¥REAL Mintavétel idopontja: ~ 15.07.2020 11
) ) i o MSZ 4438:1976 (visszavont
Kapcsolédé dokumentumok azonositoi:. : Mintavétel modja: . . saabviny)42de 44
Mintavételi jegyzékényv: - MIS/2020/04041_5.01 ' LN Beérkezés iddpontia:  15.07.2020
Mérési lapok: MIS/2020/04041. " _ Vizsgalat idépontia:  2020.07.20
- Szabvényos megnevezés . iszap (Si) - Réteg megnevezése - Toltéestest T_az;m&; mnt (vlmv'o:tsz':i‘fa;;‘)’“'
Szarmazési hely (gy4rtéma) : ~ - Sajokeresztar "BEM" - XXII. SZ“a"[‘r’:r‘f] e ST;’::;?;?S
Talajok témérithet\c:szigilnae; és témérségének pdmax érték [g Icm3] . -
i TG %l 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkil 0 Optimalis viztartalom W, [%] - 53 71000
MSZ 15296:1998 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%] 59 48 1888
A talajt alkoto fazisok térfogat-, &5 tSmegaranyal DR Y 32 2
(pCEAnEBIR vhscee) Sz 140t 1500 42 Természetes viztartalom [%] 21,2 24 100,0
P — 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 12 100.0
Talajmechnikai vizsgélatok Sodrasi hatar Wp [%] - 8 96,9
Konzisztenciahatarok ; 4 93,1
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I [%] - 2 88,0
=— —— 1,000 84,7
Konzisztencia index |, _ 0.5000 821
0,2500 80,0
Viztartalom [%] - - - - - " 0,1250 77,4
0,0630 70,4
Széraz térfogats(irliség [gicm®] - - - - - - 8’8%2:: 22’;
~ 0,0236 31,0
\ 0,0136 19,7
Bsszetétel Kavics% |Homok%| Iszap% | Agyag% d60 d30 d10 8882% 187 :.
jellemz6k 12,0 17,6 66,0 4,4 0,0557 | 0,0227 | 0,0057 0:0036 ) 6:1
0,0014 3,8
- Cu Cc
9,79 1,63

A laboratérium a megrendeld kivansagara az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsétja.

Megijeqyzés:

|Eszkbz neve (széma):Proctor toméritogép 37 Uveghomeérd (0-200°C) 42/07.X, Széritészekrény (Binder) 840069, Digitalis mérleg (Mettier) E31380 Hidrométer (P), Szitasorozat A1,
Oveghdmérd (27/2005.1V), Menzira, Stopperdra Casio (HS-1000), Cassagrande készilék CAS 01, Digitélis mérleg (Kern) 17011541, Izzité kemence

: mérést / vizsgalatot végezte:
TPA HU Kft Hora Nikolett laborans m(iszaki tartalomért felel6s
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A vizsgalati jegyz6kdnyvben szerepld vizsgélati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyzokoényv, a vizsgal6 laboratérium frasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhatd!
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Budapest Laboratérium Miskolc Egység e T e
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e P . szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgaléiaboratrium.

A vizsgalati jegyz6kényv 2 szamozolt oldalt tartalmaz.

Talajmechanikai vizsgalatok

Ikt.szam: MIS/2020/04041
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A vizsgalati jegyz6kényvben szerepl vizsgalati eredmények csak a megvizsgélat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6konyv, a vizsgalé laboratérium irasbeli engedélye nélkill, csak telies teriedelmében masothaté!




TPA HU Kft.
Budapest Laboratérium Miskolc Egység v ="———
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2. A NAH dital NAH-1-1248/2019 ﬂ ﬂ m
szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV eegaiRborarm. LEle L
" A vizsgélati jegyz6kényv 2 szémozolt oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok
- . Acélmax Zrt. Minta szama:
Megrer_ldeI6 (u9yfé|)' 3791 Sajokeresztir Rakodczi utca 107. ° 4 : Mls I 2020 /0. 40 42
Kivitelezé (vallalkozo): _ , . Ikt.szam:
Beépités vagy " -Sajokeresztiar "BEM" Iparteriilet, 03/14,03/15,03/16, - -‘Munkaszam: = - - 2020/0Q064,
SELES e g&:ﬁ SRS IS ZZ hise s Mintavétel idspontja:  15,07.2020 11
' . .‘ . . . a L . MSZ 4488:1976 (visszavont
Kapcsol6dé dokumentumok azonositéi: = Mintavétel m@dja: - - szabvny) 42 6o &,
Mintavételi jegyzékonyv: 'MIS/2020/04042_5.01 .Beérkezés idépontja: - 15.07.2020 -
Mérési lapok: MIS/2020/04042. - Vizsgalat idépontja: - 2020.07.20 -
Talaj i A
_ Szabvényos megnevezés .- - |iszapos agyag (siCl)| Réteg megnevezése . - Toltéstest Ririvyrdciissies: INGE él;*;ﬁ
Szérmazési hely (gyartémd) . - - - Sajokeresztur "BEM™ - XXIII. S e S?:t:‘::t’tsﬁs
Talajo.k lémomhe':szi::r::; és féf“bTSéQENEk pdmax ertek [gICm ] - - .
————— o 125 100,0
MSZ 14043-7:1981 fiiggelék nélkil 0 Optimalis viztartalom W,,; [%] - 63 100,0
MSZ 15296:1999 4. pont Szervesanyag tartalom lv [%] - 45 |48 ]gg-g
A talaijt alkoto fazisok térfogat-, &s témegaranyai » . 32 1
(bl g Mgz vioie o042 Természetes viztartalom [%] 28,2 24 100,0
.t : 16 100,0
Folyasi hatar W, [%] - 12 941
Talajmechnikai vizsgélatok Sodrasi hatar Wp [%] - 8 90,1
Konzisztenciahatarok . = 4 88,7
MSZ 14043-4:1980 Plasztikus index I, [%] .- 2 87,8
. — 1,000 86,8
Konzisztencia index I - 0.5000 . 85.6
: 0,2500 83,7
Viztartalom [%] - - 5 = . - 0,1250 80,4
0,0630 76,3
. . S ) . . 0,0462 65,1
Szaraz térfogats(ir(iség [g/cm?] J e e - - - 0.0335 60,0
0,0217 57,5
. 0,0127 49,9
Bsszetitel Kavics% |Homok%| Iszap% Agyag% d60 d30 d10 gggzg ggg
jellemzék | 455 | 145 | 59,5 | 16,8 | 0,0333 | 0,0049 | - 0.0034 22.0
0,0014 14,4
Cu Cc

A laboratérium a megrendeld kivénségéra az 6sszes mérési eredményt a megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Megijegyzés:

| Eszkdz neve (sz4ma):Proctor téméritogép 37 Uveghomérd (0-200°C) 42/07.X, Szaritészekrény (Binder) 940069, Digitalis mérleg (Mettler) E31380 Hidroméler (P9), Szitasorozat A1,
| Uveghémeérd (27/2005.1V), Menzira, Stopperéra Casio (HS-1000), Cassagrande készUlék CAS 01, Digitalis mérleg (Kem) 17011541, 122/t kemence |

“ ﬂ B mérést / vizsgalatot végezte:
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“A vizsgéalati jegyz6kényvben szerepld vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6kényv, a vizsgélé laboratorium irasbeli engedélye nélkil, csak teljes terjedelmében masolhaté!




TPA HU Kift.

Budapest Laboratérium Miskolc Egység I ——"
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 2, ANAH ital NAH-1-1248/2019 n ﬂ m
- P se szamon akkreditalt
VIZSGALATI JEGYZOKONYV vizsgélgiaboratérium.

A vizsgélali jegyz6kényv 2 szémozott oldalt tartalmaz.
Talajmechanikai vizsgalatok

. Ikt.szam: MIS/2020/04042
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A vizsgalati jegyz6konyvben szerepl6 vizsgalati eredmények csak a megvizsgalat egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgalati jegyz6konyv, a vizsgald laboratérium irasbeli engedélye nélkiil, csak teljes terjedelmében masolhaté!
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